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Обсуждаются физические принципы работы и технология изготовления  многослойных мишеней  для исследования  процессов в высокотемпературной  плазме, представлены различные варианты мишеней [ 1, 2, 3]. 

Рассматриваются комбинированные  среды внутри мишени в виде слоёв пен и ультрадисперсных порошков  металлов, анализируются требования к подобным слоям [ 4,5 ]. При разработке, изготовлении и контроле мишеней преодолены ряд трудностей, связанных с микроколичествами используемых веществ. 
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