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В работе выполнено численное моделирование процесса расширения вольфрамовой фольги, помещенной между двумя толстыми пластинами из стекла, под действием мощного импульса тока. Параметры фольги и пластин, а также изменения тока и напряжения во времени соответствовали эксперименту [1, 2]. Моделирование проводилось с помощью одномерного лагранжева магнитно-гидродинамического кода с учетом эффектов теплопроводности. Для описания термодинамических свойств вольфрама использовано многофазное уравнение состояния с учетом эффектов плавления, испарения и ионизации в широком диапазоне температур и давлений; для стекла — калорическое уравнение состояния. По результатам моделирования определена зависимость удельной электропроводности вольфрама от плотности и температуры в процессе его расширения. Полученные результаты сравнивались с расчетами удельной электропроводности по модели транспортных свойств вырожденной плазмы металлов [3]. 
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